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Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Herstellung von Starkefolien

Trockne im Trockenschrank 2,5 g Stérke. Gib diese in ein Becherglas und mische sie mit 20 ml Wasser und 2 ml Glycerin.
Decke das Becherglas mit dem Uhrglas ab und koche das Gemisch mindestens 15 min im Wasserbad. Rihre mit dem Glas-
stab ab und zu um. Gief3e das Gel anschlieend auf eine Kunststoffunterlage (umgedrehte Backschissel, Backunterlage) und
lass die Folie trocknen. Am nachsten Tag kannst du sie von der Unterlage abziehen.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Die im Versuch verwendeten Stoffe
unterliegen nicht der Gefahrstoff- -- -- ==
kennzeichnung.

3. Entsorgung

Die Folie kann in den Restmiill gegeben werden.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfiillen)
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5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen
durch Hautkontakt
Brandgefahr

Verbrennungsgefahr durch heilRes Wasser und heif3e Brennerflamme!
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Explosionsgefahr

6. SchutzmaBnahmen (bitte selbst ausfiillen)
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